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	1. Успенский собор
	1101 (ПСРЛ, II. С. 181)
	
	Плитки
	
	Квадраты, треугольники
	В развалах
	
	
	
	

	2. Храм Бориса и Глеба на Смядыни
	1145
(НПЛ. С. 213)

	
	



Плитки
	Под углом 45о
	Квадраты, треугольники
(рис. 3.1)
	наос
	11,7; т 2-2,8

	
	диагонали и косые кресты сзади
	Орловский, 1909. С. 294, 295
Воронин, Раппопорт, 1979. С.52
Раппопорт, 1974. С.11

	
	
	
	
	
	Рамки с вставками (рис. 3.2)
	наос
	Рамка 12; т.2,6 
Вставка 7,2; т.2,6
	черные и желтые точки
	
	

	
	2-я пол XII в. 
	
	
	
	Фигурные 
(дуговидная) (рис. 3.3)
	Галереи (?)
	?х3; т. 2,2 см
	черные точки
	
	

	3. Храм
Петра и Павла
(рис.1.1)
	Наос и апсиды
	сер. XII в.
(Воронин, Раппопорт, 1969. С. 210)
	Раствор 2-3 см

	Плинфа

	36o к СВ от оси, рядами (рис. 2.1)
	
	Северная апсида
	28х22х4,5
	
	Участок в жертвеннике in situ
	Сапожников, 1990. С. 201

	
	
	
	Раствор 6-7 см
	Плитки 
	
	Квадраты, треугольники (рис. 3.4)
	Развалы
	11/12; т2,5
	Зигзаговидные разводы
	
	Воронин, Раппопорт, 1969. С.202

	
	Хоры
	???
	
	



Плитки
	
	
	Развалы
	11/12; т2,5
	Точки по диагонали (рис. 4.1,2), пятна, зигзаговидные разводы (рис. 3.5)
	
	Воронин, Раппопорт, 1979. С. 78

	
	
	
	
	
	
	Квадраты (рис. 3.6) 
	Капелла на хорах и проход
	20; т2,7
	
	in situ
	Воронин, Раппопорт, 1969. С.201

	
	Галереи
	2-я пол XII в.
	
	Плинфа
	45о к стенам
	
	Северная, западная и южная галереи
	
	
	В западной галере in situ
	Воронин, Раппопорт, 1969. С.206, 208

	
	
	
	
	


Плитки
	
	Квадраты
	С галерея
	11/12; т2,5
	точки по диагонали
	in situ в СЗ углу галерей
	Белогорцев, 1952. С.112

	
	
	
	
	
	
	Треугольники
	Капелла на востоке южной галереи
	11/12; т2,5
	
	
	Воронин, Раппопорт, 1979. С.84

	
	
	
	
	
	
	Квадраты
	Апсида на востоке южной галереи
	20; т2,7
	
	in situ у стенок апсиды
	Воронин, Раппопорт, 1979. С.84

	
	
	
	
	Плиты  песчаника
	
	
	Северная галерея
	
	
	
	Воронин, Раппопорт, 1969. С.206

	4. Бесстолпный храм на Соборной горе
	40-е гг. XII в. (Воронин, Раппопорт, 1967.С. 298)
	Глина до 0,1 м, плинфяной щебень 0,1 м, вся подсыпка 0,7 м
	Плитки
	45о к стенам (рис. 1.2; 2.4)
	Квадраты (рис. 3.7)
	Наос
	11,5; т2,4-2,8
	
	in situ на значительной площади в наосе
	Воронин, Раппопорт, 1967. С.297

	
	
	
	
	
	Квадраты (рис. 3.8)
	Жертвенник
	14; т2,8 
	
	
	Раппопорт, 1964. С.8

	
	
	
	Плинфа 
	
	
	Жертвенник
	31/30х31,5/20,5х5,4
	
	
	

	5. Терем на Соборной горе
	40-е гг. XII в.
	
	Плитки
	
	
	Развалы 
	Толщина 3
	
	
	Воронин, Раппопорт, 1979: 107

	6. Церковь на Пятницком ручье
	Наос
	Сер XII в.
(Седов, 2014. С. 43)
	Раствор 
	Плинфа
	
	
	Наос 
	
	
	in situ на значительной площади
	Седов, 2014. С. 43,44.

	
	Галереи
	Нач. XIII в.
	
	Плитки 
	
	
	В развалах
	
	
	
	

	7. Храм Ивана Богослова

	1 пол
	60-70 гг. XII в.
	Раствор 2-5 см, ниже песок с глиной до 0,7 м
	Плинфа
	Длинной стороной по СЮ
	
	Наос, галереи
	31/29x20,5/19x5/4
	
	
	Сапожников, 1998. С.220

	
	2 пол
	Рубеж XII-XIII вв.
(Воронин, Раппопорт, 1971. С. 186)
	Раствор до 2 см
	Плинфа
	Длинной стороной по СЮ, в апсидах-кругами вдоль стен
	
	Западный наоса, С и Ю апсиды
	20,4х4,2-4
	
	
	Сапожников, 1998. С.220

	
	
	
	утрамбованный грунт с примесью плинфяной крошки
	Плиты песчаника
	
	
	Под куполом 
	
	
	Омфалий (?)
	Воронин, Раппопорт, 1979. С. 133

	
	
	
	
	



Плитки
	
	Квадраты
	В развалах
	19; т1,9
	
	
	Воронин, Раппопорт, 1979. С. 133

	
	
	
	
	
	
	Прямоугольник (рис. 3.9)
	
	13х7,5; т1,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ряды цвета (рис. 1.3; 2.3)
	Сердцевидные и вставки (рис. 3.10; 4.5,6) 
	Центральная аспида
	16х11х1,7/2
20-18,5x13x2,2-1,9
	
	in situ
	Сапожников, 1998. С.220

	
	
	
	
	
	
	Квадраты (рис. 3.11)
	СВ угол в галерее
	7,3х7,4
	
	
	Воронин, Раппопорт, 1971. С.184

	8. Церковь Василия  на Смядыни
	1191 г. (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 151)




	Песок 0,4 м
	Плинфа 
	Чередуются ряды тычков и ложков (рис. 1.4)
	
	Наос
	
	
	in situ на значительной площади; без раствора
	Клетнова, 1910. С. 165

	
	
	
	плитки
	
	
	Малые апсиды (?)
	
	
	
	Воронин, Раппопорт, 1979. С.159

	9. Церковь Михаила Архангела
	1191-1194
(Алешковский, Подъяпольский, 1964. С. 231)
	Песок (0,6-0,7 м), на нем известь; всего на 0,7 м выше земли
	Плинфа
	
	
	
	
	
	
	Алешковский, 1961. С. 26

	
	
	
	Плитки
	
	
	
	Толщина 2,4; 2,6
	
	
	Алешковский, Подъяпольский, 1964. С.234

	10. Троицкий храм на Кловке
	90-е гг. XII в (Раппопорт, 1975. С. 274)
	1 м песка с глиной, на ней тонкий слой глины; на 1 м выше земли 
	Плинфа
	
	
	Центральная апсида
	
	
	in situ два ряда плинфы на растворе
	Раппопорт, 1975. С.241

	
	
	
	




Плитки
	
	Квадрат 
	Апсида 
северного притвора
	14; толщина 3
	
	
	Раппопорт, 1972. С.14

	
	
	
	
	
	Треугольник (рис. 3.12)
	
	Сторона 11
	
	
	

	
	
	
	
	
	Уголки-рамки со вставками (рис. 3.13)
	развалы
	12; т2-2,4
5,6; т2-2,4
	Цветные точки
	
	Раппопорт, 1975. С.241

	
	
	
	
	
	Ромбы со срезанными острыми углами и круглым отверстием
	Траншея к западу от собора
	15,6; т1,6
	
	
	Раппопорт, 1973. С.8

	11. Церковь на Воскресенской горе
	Рубеж XII-XIII вв. (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 251)
	Глина 1,3-1,4 м
Раствор;
Пол на 1,5 м выше земли
	Плинфа

	
	
	Центральная апсида
	

	
	1 плинфа in situ
	Воронин, Раппопорт, 1979. С.243

	
	
	
	Плитки
	
	
	Развалы (боковые апсиды-?)
	толщина 2,7-3
	
	
	Воронин, Раппопорт, 1979. С.252

	12. Церковь на Малой Рачевке
	Рубеж XII-XIII вв.
(Воронин, Раппопорт, 1969. С. 211)
	Желтая глина 0,15 м, земля 0,2.  При строительстве поднят на 0,5 м выше земли, при завершении подсыпкой снаружи выведен в уровень
	

Плинфа
	
	
	Наос
	28-26,5х21,5-20,5х4,5
	
	Участки in situ у западной стены и близ северо-западного столба 
	Воронин, Раппопорт, 1969. С.213,214

	13. Спасский собор в Чернушках
	Рубеж XII-XIII вв.
(Воронин, Раппопорт, 1979. С. 268)
	
	

Плитки
	
	Квадрат (рис. 3.14)
	развалы
	11,5; т2,5-2,8
	
	
	Воронин, Раппопорт, 1979. С. 265

	
	
	
	
	
	
	
	11,5 т1,8-2
	Зигзаговидные разводы (рис. 4.4)
	
	

	14. Церковь на Большой  Краснофлотской
	Рубеж XII-XIII вв.
(Воронин, Раппопорт, 1979. С. 286)
	Подсыпка 0,4 м
	Плинфа без раствора

	Чередуются ряды тычков и ложков (рис. 1.6)
	
	Наос
	31/29,5х?х?
	
	in situ между южными подкупольными столбами и в южном нефе
	Раппопорт, 1976б. С. 217

	
	
	
	Плитки
	
	Квадраты
Треугольные (рис. 3.15)
Дуги (?)
	В развалах
	11; т2,2-3
10-9, т2,4-2

Толщина 2
	
	
	Раппопорт, 1976. С.217

	15. Церковь в устье реки Чуриловки
	Рубеж XII-XIII вв.
(Раппопорт, Шолохова, 1975.С. 80)
	Глина с углем 0,5 м
	

Плитки
	
	
	В развалах
	???
	
	
	Раппопорт, Шолохова, 1975.С. 77

	16. Церковь на Окопном кладбище
	Рубеж XII-XIII вв.
(Воронин, Раппопорт, 1971: 194)
	
	Растворная заливка
	
	
	Наос, южная и часть северной апсид
	
	
	in situ; перепад высот до 0,4 м
	Воронин, Раппопорт, 1971. С.189

	
	
	Песок 
	



Плитки
	Параллельно стенам, ряды цвета по диагонали (рис. 1.5; 2.2)
	Квадрат (рис. 3.16)
	Центральная, часть северной и апсиды и проход между 
ними
	10,5-11,5; т2,3-2,5
	
	in situ; 
Без раствора
	Воронин, Раппопорт, 1971. С.189

	
	
	
	
	
	Треугольник (рис. 3.16)
	
	13х9,5; т2,5 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дуги (рис. 3.17)
	
	Ширина 3,5; т2,3-2,5
	Зеленые точки
	in situ у края выкладки квадратных
	

	
	
	
	
	
	С пазами (рис. 3.18)
	У престола
	Ширина 6,5; т2,7, глубина паза 1
	
	in situ
	

	17. Храм на Протоке
	Рубеж XII-XIII вв.
(Воронин, Раппопорт, 1979: 327)
	Песок 0,2-0,3 м, строительный мусор – всего 1м
	Растворная заливка
	
	
	Наос, галереи 
	
	
	
	Воронин, 1965. С. 23

	
	
	
	Плинфа
	
	
	ЮВ угол южного храмика
	
	
	
	Воронин, Раппопорт, 1979. С. 322

	
	
	
	Плитки
	
	Квадратные
Треугольные (рис. 3.19)
	Хоры (?)
	10,5-11,5; т1,5-2,5
	
	
	Воронин, 1965. С. 23



